VitraPOR® Borosilicatglas 3.3 RO B U STEREON

DIN/ISO 3585 GLASSFILTERS

Chemische Bestindigkeit nach Normen

Die Bestandigkeit von Borosilicatglas 3.3 gegen Wasser, saure Salzlésungen, Séuren, sowie gegen Chlor, Brom, Jod und organische
Substanzen ist sehr gut. Jedoch greifen Flussséure, fluoridhaltige Lésungen, heifle Phosphorséure und stark alkalische Lésungen mit
steigender Konzentration und Temperatur die Glasoberfléche an.
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Laugenbestandigkeit
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Wasserbestéandigkeit
5 Borosilicatglas 3.3 ist gem. DIN 12111, ISO 719,
—%_ 0,03 — wasserbesténdig in der Klasse: ISO 719-HGB 1
2 / Bei der Prifung nach dem Grief3-Titrations-Verfahren
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> 0,02 / werden nach einstindigem Erhitzen bei 98 °C in Wasser,
) / von 1g GlasgrieB nur 0,026 ml HCI (0,01 mol/l)
o) < verbraucht. Das entspricht einer Abgabe von 0,008 mg
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Sdurebestandigkeit
"“g T Borosilicatglas 3.3 ist gem. DIN 12116 séurebesténdig
o 03 in der Séureklasse 1.
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2 0,2 A stindigem Kochen in Salzséure (18%) nur ein
g ‘/ Gewichtsverlust von 0,3 mg/dm’ gemessen.
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